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Patientenfalle Bleaching —
Z.ahne individuell
und okonomisch authellen

Autorin_Dr. Lara Muller

Fall1:

Abb. 1_ Ausgangssituation:
Deutliche Verfarbung des Zahns 11.
Abb. 2_ Einbringen des 35%igen
H,0,-Gels Opalescence Endo.

Abb. 3_ Abschlussfoto nach Entfer-
nung des Opalescence Endo.

Die professionelle Zahnaufhellung hat in der Praxis im Kontext einer minimalinvasiven, restau-
rativen Behandlung mittlerweile einen hohen Stellenwert. Dabei ist es wichtig, die Wiinsche und
Mdglichkeiten der Patienten zu beriicksichtigen und so die geeignete Methode und Vorgehens-

weise zu wahlen.

_Inder Praxis miissen die ZahnaufhellungsmaBnah-
men zeit- und kosteneffizient umgesetzt werden, wie
an den folgenden Fallbeispielen deutlich wird.

_Fall 1: Der devitale Frontzahn

Ein 27-jahriger Patient erschien mit einem speziellen
Problem: Ein dunkel verfarbter Inzisivus (Zahn 11) hat
ihn schon lange gestort. Durch eine neue berufliche
Aufgabenstellung hat nun sein asthetisch einwand-
freies Aussehenan Bedeutung gewonnen. Die Ldsung
soll maglichst substanzschonend sein und mit
tberschaubarem finanziellen Aufwand kurzfristig
realisiert werden.

_Falldiskussion

Isolierte Verfarbungen im Frontzahnbereich stellen
fir Patienten oftmals ein betréchtliches dsthetisches
Problem dar. Grundsatzlich werden alle Zahnverfar-
bungen durch Pigmenteinlagerungen bewirkt; an-
ders als bei exogenen Verfarbungen durch z.B. Tee,
Kaffee etc. sind jedoch Verfarbungen von devitalen
Zéahnen auf Zerfallsprodukte aus dem Pulpenkavum
zuriickzufiihren. Oftmals kommt es auch bei einem

Trauma oder nichtvollstdndiger Exstirpation der vita-
len Pulpa zu Einblutungen in die Dentintubuli. Typi-
scherweise wird der Zahn (ber einen langeren Zeit-
raum nach Devitalisation gleichmdBig dunkel von
hellgrau bis dunkelbraun.

Haufig werden bei Patienten mit endogenen Verfar-
bungen keramische Restaurationen hergestellt, wel-
che jedoch einen hohen Substanzabtrag erfordern.
Das asthetische Ergebnis ist dabei oftmals nicht be-
friedigend, technisch aufwendig und kostenintensiv
fur die Patienten. Eine kostengiinstige und gleichzei-
tig minimalinvasive Therapie stellt die ,Walking
Bleach"-Technik dar. Sie ist unter Einsatz von Natri-
umperborat, von Hand mit H,0,-Ldsung angemischt,
seit Langem Teil der universitdren Ausbildung. In die-
sem Fall kam diese Technik mit Opalescence Endo
(Ultradent Products) zur Anwendung. Das Material
wird gebrauchsfertig in Spritzen geliefert und hat
gegentiber der Natriumperborat-Mischung Vorteile
im Hinblick auf Applikation, Verschluss und deutlich
schnellere Wirksamkeit.

Vor der Anwendung der Walking Bleach-Technik
muss eine addquate endodontische Vorbehandlung
erfolgt sein; dies wurde im vorliegenden Fall klinisch
und réntgenologisch sichergestellt.
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_Das klinische Vorgehen

Zu Beginn der Behandlung wurde vorhandenes Kom-
positmaterial aus dem Frontzahn entfernt und die
Pulpahdhle einer genauen Inspektion unterzogen,
um keine evtl. verbliebenen Zahnmarkreste in den
Pulpahdrnern zu Gbersehen. Der obere Teil der Wur-
zelfiillung wurde bis ca. 1-2mm unter die Schmelz-
Zement-Grenze abgetragen;so wurde Platz geschaf-
fen fiireine Abdeckung mit steif angemischtem Glas-
ionomer-Zement. Opalescence Endo (35%iges Was-
serstoffperoxid-Gel) wurde aus der Spritze direkt in
das Pulpakavum eingebracht und das Kavum provi-
sorischmiteinem flieBfahigen Kompositmaterial ver-
schlossen. Dank der sehr steifen Gel-Konsistenz wa-
ren diese Arbeiten leicht und schnell durchzufthren.
Nach 24 Stunden stellte sich der Patient wieder in der
Praxis vor. Das gewiinschte Ergebnis bzgl. der Aufhel-
lung des Zahnes und der Farbidentitdt zu den Nach-
barzdhnen war bereits erreicht. Das Kavum wurde
wieder er6ffnet und die Bleachinggel-Einlage ent-
fernt. Es erfolgte flir 14 Tage eine Kalziumhydroxid-
Einlage mit provisorischem Verschluss. Zwei Wochen
spater, nachdem sich die Zahnfarbe stabilisiert und
die Sauerstoff-Radikale in der Zahnsubstanz abge-
baut hatten, wurde der definitive Verschluss des Ka-
vums mit einem Kompositmaterial in Adhasivtechnik
durchgefihrt.

_Fall 2: Aufhellung des Zahnbogens
mit ,Bleaching to go"

Eine Patientin, Ende 30, seit Kurzem im Prophylaxe-
Recall unserer Praxis, duBerte im Gesprach Unzufrie-
denheitmitihrer Zahnfarbe.Sie habesich von der PZR
auch hellere Zdhne versprochen. Die Prophylaxe-
assistentin klarte sie auf, dass eine Zahnreinigung die
innere Zahnfarbe nicht verandern kénne: Wohl seien
auBerlich saubere Zahne die Voraussetzung; jedoch
nur durch weitere MaBnahmen der Zahnaufhellung,
die in ihrem Fall aber durchaus maglich seien, konne
man die Zahne auch innerlich aufhellen. Die Patientin
z0gerte, dasie weitere umfangreiche Kosten befiirch-
tete.

_Falldiskussion

Zahnaufhellung durch oder unter Aufsicht einer
zahnérztlichen Praxis gilt bei vielen Patienten von
vorneherein als teuer. Deshalb zdgern viele, die den
Wunsch nach helleren Zdhnen haben, in der zahn-
arztlichen Praxis das Thema anzusprechen.

Unser Praxisteam hat die Erfahrung gemacht, dass
mancher Patient dankbarist, wenn dasThema ,Zahn-
farbe" von der Prophylaxehelferin oder dem Zahnarzt
angeschnitten wird. Werden dann im Gesprach auch
verschiedene Alternativen der Behandlung aufge-
zeigt - im Hinblick auf den Ablauf, aber auch den fi-
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nanziellen Aufwand -, zeigen sich viele Patientenauf-
geschlossen underfreut tiber die modernen Maglich-
keiten, Zahne zu ,verschonern”

Opalescence Tréswhite Supreme (Ultradent Products)
istin unserer Praxis eine oft gewahlte Behandlungs-
alternative. Die vorgefertigten KombiTrays minimie-
ren den Aufwand fiir die Praxis, und so kann auch die
Kalkulation des Honorars niedrig ausfallen. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass mit dieser Methode sofort begon-
nen werden kann.

_Das klinische Vorgehen

Nach Erlduterung der verschiedenen Mdglichkeiten
entschlosssich die Patientin zu einer Behandlung mit
Opalescence Treswhite Supreme. Eine Diagnose ergab
keine Kontraindikationen fiir diese Methode (z.B.
stark unregelméaBig stehende Zahne oder starke vor-
handene Hypersensibilitaten). Die Ausgangszahn-
farbe A3,5 wurde gemeinsam mit der Patientin er-
mittelt und dokumentiert.

Sie wurde in den Gebrauch der KombiTrays eingewie-
sen: Sie bestehen jeweils aus einem doppelten Tray,
dessen innerer Teil - mit dem Aufhellungsgel bereits
beflllt-aufderZahnreihe verbleibt, wihrend dasdu-
Bere, stabilere Tray nur als Einsetzhilfe dient und wie-
der entnommen wird. Insbesondere wurde die Pa-
tientin darauf hingewiesen, dass beim Einsetzen der
Trays meist Lippen- und Zungendruck genligen, um
das innere Folientray an seinen Platz zu bringen. Ein
LAndriicken” mit den Fingern konnte das enthaltene
Aufhellungsgel unerwinscht gingival verschieben
und ggf. dort Reizungen hervorrufen.

Die Patientin trug die Schienen an den folgenden
sechs Tagen jeweils 30 Minuten; anschlieBend stellte
sie sich wieder in der Praxis vor. Es war festzustellen,
dassdie Zahnfarbe fast eine A2 erreicht hatte. Die Pa-
tientin war sehr zufrieden und hatte auch nicht Gber

Fall 2:

Abb. 4_Die Zahne der Patientin vor
der Zahnauthellung. Die Zahnfarbe
istca. A3,5.

Abb. 5_ Das KombiTray macht es
leicht: Das stabile AuBentray ist
einfach in den Mund einzusetzen,
sowohl im Oberkiefer als auch im
Unterkiefer. Man kann beide Trays
zusammen oder auch nacheinander
tragen —so, wie es der Patient
bevorzugt.

Abb. 6_ Hat man das KombiTray
leicht angedriickt, kann das
AuBentray entnommen werden.

Die feine Innenfolie mit dem
Aufhellungsgel verbleibt auf der
Zahnreihe und wird mit Lippen- und
Zungendruck angeformt. Die Folie
schmiegt sich gutan und ist auf
Sprechdistanz fast unsichtbar.
Abb. 7_ Das Ergebnis nach
sechsmal 30 Minuten Tragezeit an
sechs Tagen.
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Fall 3:

Abb. 8_ Die Ausgangssituation der
Patientin: Schneidekanten-Abrasio-
nen, die jedoch erst nach einer Zahn-
aufhellung behandelt werden sollten.
Abb. 9_ Die Gingiva ist durch Opal-
Dam geschiitzt; das Gel wird mit
einem beflockten Spritzenansatz
einfach und schnell aufgetragen. Die
orange Farbe zeigt deutlich die
Applikationsstellen an.

Abb. 10_Nach 15 Minuten wird das
Gel entfernt, zundchst nur durch
Absaugen. Erst nach dem letzten
Gel-Auftrag erfolgt die griindliche
Schlussreinigung mit Spray sowie die
Entfernung der OpalDam-Schicht.
Abb. 11_Das Ergebnis nach dreimal
15 Minuten Einwirkzeit von
Opalescence Boost. Ein Schneide-
kanten-Aufbau in hellerer Farbe kann
nun ins Auge gefasst werden.
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Nebenwirkungen zu klagen. Auch die Inspektion der
Mundhéhle ergab keine auffalligen Befunde. Das
Ergebnis motivierte die Patientin spontan, mit der
Prophylaxeassistentin einen Termin fiir eine Informa-
tion Uber optimierte Mundhygiene-MaBnahmen zu
vereinbaren,umdieerreichte hellere Zahnfarbe mog-
lichst dauerhaft zu erhalten. lhre Begeisterung
driickte sich auch darin aus, dass sie in ihrem Freun-
deskreis daruber positiv berichtete.

_Fall 3: Chairside-Zahnaufhellung

Eine Patientin, Ende 40, Geschéaftsfrau, suchte unsere
Praxis auf, um ihre Zdhne grundsanieren zu lassen.
Durch Zeitmangel waren Zahnarztbesuche in den
vergangenen Jahren oft aufgeschoben worden. Auch
jetzt hatte sie wenig Zeit und bat um Behandlung in
moglichst kurzer Zeit und wenigen Sitzungen.

Bevor eine Restauration der abradierten Frontzdhne
begonnen wurde, sprachen wir die Zahnfarbe an. Es
zeigte sich, dassdie Patientin bereits langer damitun-
gliicklich ist. Eine Aufhellung hatte sie jedoch aus
Zeitgriinden immer wieder zuriickgestellt.
Wirbotenihran,eineZahnaufhellungineiner Sitzung
auf dem Patientenstuhl vorzunehmen. Dazu fand sie
sich bereit und war dankbar fiir diese Moglichkeit.

_Falldiskussion

Verschiedene Patienten haben verschiedene Zeit-
Budgets. Oft steht gerade gut situierten Patienten
wenig ZeitzurVerfligung, oder sie wollen sich einfach
inihrerknappen freienZeitwenigmithauslichen Auf-
hellungsmaBnahmen beschéftigen. Da bietet sich
.Chairside-Bleaching" an, das oftin einer Sitzung be-
reits zufriedenstellende Erfolge bringt.

Wirwendenin unserer Praxisdazu Opalescence Boost
(UltradentProducts)an, ein chemisch aktiviertes Auf-

hellungs-Praparat. Auf spezielle aktivierende Leuch-
tenkann bei Opalescence Boost verzichtet werden; so
entfallen Risiken durch Uberwdrmung oder UV-
Strahlen, es kommt zu keiner GibermaBigen Dehydra-
tion der Zdhne, und auch die zu kalkulierenden Kos-
ten halten sich in Grenzen.

_Das klinische Vorgehen

Die vorliegende Zahnfarbe wurde - gemeinsam mit
der Patientin - als A3 bis A3,5 festgestellt. Nach einer
professionellen Zahnreinigung wurde die Gingiva mit
dem lichthdrtenden Kunststoff OpalDam abgedeckt.
Zur Aushartung sind jeweils wenige Sekunden aus-
reichend. Opalescence Boost wurde angemischt (ge-
schlossen in der Spritze) und mithilfe eines speziellen
Applikationsansatzes direkt auf die aufzuhellenden
Zahne aufgetragen. Die Einwirkzeit betrug 15 Minu-
ten; alle fiinf Minuten wurde das Gel mit dem Sprit-
zenansatz etwas bewegt, um frisches Gel auf die
Zahnoberfldche zu bringen. AnschlieBend erfolgte
die Entfernung des Gels durch Absaugen; diese Pro-
zedur wurde zweimal wiederholt.

Die Schlussreinigung erfolgte nach dem Absaugen
durch starken Spraystrahl unter gleichzeitigem Ab-
saugen; die OpalDam-Schicht lieB sich durch
Anheben mit einer Sonde in wenigen Stiicken entfer-
nen.

Das erzielte Ergebnis - es wurde A1 bis A2 erreicht -
stelltedie Patientin sehrzufrieden. Eswurde ein neuer
Termin in ca. 14 Tagen vereinbart, um einen direkten
Komposit-Frontzahnaufbau vorzunehmen.

_Fall 4: Der ,,Goldstandard":
Aufhellung mit individueller Schiene

Eine junge Frau, Anfang 20, suchte unsere Praxis auf
Empfehlung hin auf. Sie fragte bereits bei der Anam-
nese danach, ob wir auch Zahnaufhellungen durch-
fuhren.Im personlichen Beratungsgesprach teilte sie
dannmit, dasssie seiteiniger Zeit mitihrer Zahnfarbe
unzufrieden sei. Sie habe das Gefiihl, dass ihre Zahne
gelblicher als friiher seien.

Beider Untersuchung stellten wir mithilfe eines Farb-
ringes - und gemeinsam mit der Patientin - eine
Zahnfarbe von ca. B3 fest. Sie war in unsere Zahn-
arztpraxis gekommen, weil sie hoffte, hier eine
besonderssachgerechte, professionelle Aufhellungs-
behandlungzuerhalten.Durch die Motivation der Pa-
tientin war eine hohe Compliance zu erwarten. Nach
Erlauterung der verschiedenen Moglichkeiten fiel die
Entscheidung zugunsten einer Zahnaufhellung mit
individuellen Schienen.

_Falldiskussion

DieseitAnfangder90er-Jahrein den USAentwickelte
.HomeBleaching"-Technik mit individuellen, tiefge-



zogenen Schienen stellt noch immer den ,Goldstan-
dard” der Aufhellung des gesamten Zahnbogens
dar. Hochviskése Carbamid-Peroxid-Gele verbleiben
wahrend der Tragezeitim Spalt zwischen Schiene und
Zahn und wirken so intensiv tiber langere Zeit. Inzwi-
schen stehen verschiedene Wirkstoffkonzentratio-
nen zur Verfligung, sodass verschieden lange Trage-
zeiten tiber Nacht oder tiber Tag mdglich sind.

In unserer Praxis ist Opalescence PF (Hersteller Ultra-
dent Products, USA) das Produkt der Wahl. Mit der
Produktpalette mit vier verschiedenen Konzentratio-
nen und drei verschiedenen Aromen kénnen wir den
Wiinschen der Patienten bestens gerecht werden.
Hinzu kommt, dass alle Gele die sog. ,PF"-Formel ent-
halten, die in Studien gezeigt hat, dass Sensibilitdten
vermindert und der Zahnschmelz gegen Karies ge-
starkt wird.

_Das klinische Vorgehen

Die professionell gereinigten Zéhne der Patientin
wurden mit Alginat abgeformt. Vor dem Tiefziehen
der Schienen wurden mit dem lichthartenden Kunst-
stoff LC Block-Out Resin sog. ,Reservoire” aufge-
bracht, kleine ,Verdickungen®, die spater daflir sorg-
ten, dass die Schiene an den entscheidenden Stellen
mehr Gel fassen kann. Ein ca. Tmm breiter Rand zur
Gingiva sowie Inzisalkanten und Hockerspitzen blie-
ben dabei frei.

Die Schienen selbst wurden aus der sehr weichen
Sof-Tray®-Folie hergestellt. Durch ihre hohe Flexibi-
litdt legt sie sich, gefillt mit Gel, den Zahnen dhnlich
einer Kontaktlinse an. Die fertigen Schienen wurden
in der Folgesitzung im Mund der Patientin eingepasst
und die Handhabung erlautert.

Die Patientin entschied sich, mit dem 20%igen Opal-
escence PF-Gel aufzuhellen. Sie trug die gefiillten
Schienen jeweils vier Stunden an sechs aufeinander-
folgenden Abenden. Wir machten darauf aufmerk-
sam, dass - falls Zahnempfindlichkeiten auftreten -
auch Pausen-Tage eingeschoben werden konnen
oderdieTragezeitverkirztwerdenkann.Dieswaraber
It. Aussage der Patientin nicht nétig.

Sie stellte sich nach einer Woche wieder in der Praxis
vor. Die Zahnfarbe hatte inzwischen B1 erreicht. Wir
empfahlen ihr, die individuellen Schienen aufzube-
wahren, falls nach einiger Zeit eine Auffrischungsbe-
handlung erforderlich oder gewiinscht sei.

Die Patientin war sehr zufrieden und strahlte gliick-
lich. Sie lieB sich in unseren Prophylaxe-Recall auf-
nehmen, um das Ergebnis mdglichst langfristig zu
sichern.

_Fazit fiir die Praxis
Zahnaufhellung ist ein weites Feld mit unterschied-

lichen Verfarbungsursachen und Lokalisierungen. So
erweist sich internes Bleaching bei der Versorgung
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Abb.12_

Abb.
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Fall 4:
Die Zahnfarbe der jungen
Patientin lag bei etwa B3.
13_ Auf dem Gipsmodell

werden die ,relevanten” Z&hne mit
s0g. Reservoiren versehen, damit die
Schiene dort spater etwas mehr Gel
fassen kann. Bitte beachten Sie den
Abstand zur Gingiva und das
Freilassen von Inzisalkanten und

Abb.14_

Hdckerspitzen.
Das Aufhellungsergebnis

nach sechs Tagen, an denen jeweils
vier Stunden mit Opalescence PF
20% aufgehellt wurde: Die Zahnfarbe

101

liegt nun beica. B1.
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isolierter Frontzahnverfarbungen durch devitale
Zahnsubstanz als eine sehr gute Alternative zu auf-
wendigen Kronen- oder Veneer-Restaurationen; der
Patient freut sich liber das substanzschonende und
auch kostengiinstige Verfahren. Die Verwendung
von Opalescence Endo erleichtert die Behandlung
durch die praktische Applikation des steifen Gels di-
rekt aus einer Spritze, den einfachen provisorischen
Verschluss und das schnelle Ergebnis, das nur wenig
Stuhlzeit erfordert.

Geht es um den gesamten Zahnbogen, sind Schie-
nen-Methoden oft die beste Wahl. Mit einem viel-
faltigen Angebot zur Zahnaufhellung kann man den
Wiinschen und finanziellen Mdglichkeiten der Pa-
tienten besonders entgegenkommen. Opalescence
Treswhite Supreme ist eine Methode, Zdhne mit
vorgefertigten KombiTrays aufzuhellen. Mit dieser
preiswerten Moglichkeit kann unmittelbar nach der
Eingangsdiagnose begonnen werden; deshalb wird
diese Behandlung gerne als ,Bleaching to go" be-
zeichnet. Oft geniigt das Tragen der Trays an flinf bis
zehn Tagen, jeweils 30 Minuten pro Tag, um das
Aufhellungsziel zu erreichen.

Die Zahnaufhellung mitindividuellen Schienen stellt
nach wie vor den ,Goldstandard" dar. Dank Gelen in
verschiedenen Konzentrationen sind heute viele
Varianten maglich, und die Wiinsche von Patienten
konnen weitgehend beriicksichtigt werden. Meist
gentgtschon eine Woche zur Behandlung, wenn die
Schienen taglich - oder mit 10%igem Gel Giber Nacht
- eingesetzt werden. Pausen beeintrachtigen das zu
erzielende Ergebnis nicht, sondern verlangern ledig-
lich die Behandlungsdauer.

Einwichtiger praxis-6konomischer Aspektder Schie-
nen-Behandlung: Sollte sich eine Aufhellung einmal
nichtsoschnell wie erwartet einstellen, ist der Mehr-
aufwand flr die Weiterfiihrung der Behandlung nur
gering. Da die Behandlungen selbst zu Hause erfol-
gen, wird lediglich etwas mehr Aufhellungsmaterial
gebraucht, und die Praxis wird kaum belastet.
Stehen Restaurationen im sichtbaren Bereich an,
sollte unbedingt mit Patienten Gber ihre Zahnfarbe
gesprochen werden. Durch eine Fiillung oder Ver-
blendung legt mansich auflange Zeit fest; Patienten
sind oft dankbar, wenn man im Zuge der Behand-
lungsplanung die Zahnfarbe zu einem Thema macht.
Nach erfolgter Aufhellung kann so die Restauration
der neu erzielten, helleren Zahnfarbe angepasst
werden.

Aufhellungsbehandlungen direkt auf dem Patien-
tenstuhl bieten sich dann an, wenn Patienten wenig
Zeit haben, ein Ergebnis in kiirzester Zeit erwarten
oder wenn ein besonderer Anlass bevorsteht (z.B.
Hochzeit). Wir wihlen Chairside-Bleaching auch
dann, wenn einzelne Zdhne im sichtbaren Bereich
unterschiedliche Farben aufweisen und gezielt auf-
gehellt werden sollen.

Ein chemisch aktiviertes Gel wie Opalescence Boost,
das ohne Lichtaktivierung anzuwenden ist, bringt
schnelle Ergebnisse bei unkomplizierter Anwendung
und ohne Gerateinvestition. Patienten, die alio loco
Zahnaufhellungen mit Licht erlebt hatten, berichte-
ten hdufig von starken Sensibilitdten und einer ra-
schen, deutlichen Abschwachung eines - zunachst
beeindruckenden - Aufhellungsergebnisses; Folgen,
die wir bei der Anwendung von Opalescence Boost
bisher nicht beobachteten.

Sicherheit flr die Zahnsubstanz gibt grundsatzlich
ein neutraler pH-Wert des Gels sowie die PF-Formel
mit Kaliumnitrat und Fluorid, die die Zdhne zugleich
mit der Aufhellung schiitzt und starkt.

Ein positiver Nebeneffektder Zahnaufhellungistdas
wachsende ,Zahn- und Mundbewusstsein" der Pa-
tienten. Da sie die neu gewonnenen helleren Zdhne
dauerhaft erhalten wollen, sind sie auch Zahnpro-
phylaxe-MaBnahmen gegeniiber besonders aufge-
schlossen. Auch Empfehlungen an Bekannte sind
nicht selten.
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