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Licht ins Dunkel
der Verblendfrakturen

Keramik — Werkstoff mit Perspektiven?

Autor_Manfred Kern

_Die Anforderungen an prothetische Restaura-
tionswerkstoffe in der Zahnheilkunde sind weitge-
fachert. Um dem hohen Kaudruck zu widerstehen,
sind gute mechanische Eigenschaften wie z.B. eine
hohe Festigkeit und Risszahigkeit erforderlich. Da
bei personlichen Begegnungen nach dem Augen-
kontakt das Licheln und damit die Zdhne recht
schnell in den Wahrnehmungsbereich kommen,
stelltdies bei einer therapeutischen Rekonstruktion
auch Anspriiche an Farbe und Asthetik. Hinzu
kommt, dass die Werkstoffe im Mund stabil, keine
Sensibilisierungen auslésen und somit biologisch
vertraglich sein sollen. Bei der Auswahl des Materi-
alssind die anatomische Situation und die Platzver-
hiltnisse im Gebiss des Patienten zu berticksich-
tigen, ebenso funktionelle Eigenheiten des Kau-
organs, die Ausdehnung der geplanten Versorgung
sowie dasindividuelle, habituelle Hygieneverhalten.
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Martin Rosentritt, Werkstoff-
Wissenschaftler an der Universitdt Regensburg,
differenzierte auf dem 12. Keramiksymposium die
Eigenschaften der Restaurationsmaterialien und
ihre Eignung fiir prothetische Versorgungen. So er-
mdglicht die Festigkeit und Duktilitdt von Metall
(VMK) verhaltnismaBig diinne Wandstirken und
grazile Konnektoren; bruchlastprovozierende Bie-
gewechsel sowie Zug- und Druckspannungen wer-
den weitgehend kompensiert. Geristfrakturen
durch Uberlastung treten selten auf. Allerdings er-
fordert die Befestigung mit Zement (Zinkoxidphos-
phat) eine zirkuldre Umfassung des Kronenstumpfs

(Zylinderform). Dies verhindert in angezeigten Fal-
len eine defektorientierte Praparation; unter Um-
stdnden muss gesunde Zahnsubstanz geopfert
werden, um eine Retention flir das MetallgerUst
sicherzustellen. Um die metallische Oberflache
zahnfarben zu gestalten, muss auf minimalem
Raum (0,5-2,0 mm) ein Haftgrund fiir die Keramik
erzeugt (Oxid), eine deckende Maskierung (Opa-
quer) gelegt und keramische Dentin- sowie
Schmelzschichten aufgebrannt werden. Dadurch
isteine zahnadhnliche Farbtiefe und Transparenz nur
mit Einschrankung zu erzielen. Auf der biologischen
Seite wird der VMK angelastet, dass Metallionen im
sauren Milieu in Losung gehen, Spannungspoten-
ziale durch elektrolytische Prozesse aufbauen und
somit Gingivaentziindungen und Sensibilisierun-
gen gegen Metall auslosen kdnnen.

Vollkeramiken hingegen sind sprode und empfind-
lich gegen Zugspannungen. Den prothetischen
Nutzen zieht diese Werkstoffgruppe aus der Zahn-
farbigkeit und Asthetik, aus der Option der adh3si-
ven Befestigung am Restzahn sowie aus der biolo-
gischen Vertraglichkeit mit Zahn und Schleimhaut,
weil Keramik auf hoher Oxidationsstufe chemisch
inert ist. Dadurch, dass z.B. Silikatkeramik adhasiv
mit Schmelz und Dentin verbunden werden kann,
kann defektorientiert und oftmals auch substanz-
schonend prapariert werden. In gewissen Situatio-
nen reicht eine schmelzverklebte Keramikteilkrone
aus, wo nach den Kautelen der VMK-Technik evtl.
eine substanzverzehrende, zervikale Metallkrone

Abb. 1a—-c_ Unterschiedliche Roh-
stoffdotierungen und Pressverfahren
beeinflussen die Zr0,-Qualitétin
technischer und klinischer Hinsicht
(Partikelstruktur 30.000-fach
vergroBert). Quelle: Rosentritt
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erforderlich wére. Kronenwandstarken mit 0,5 mm
sind méglich (z.B. mit Zirkoniumdioxid, Zr0,); Brii-
ckenverbinder bendtigen eine vertikal extendierte
Dimension. Keramiken mit einer Glasphase (Feld-
spat, Lithiumdisilikat) sind lichtleitend und bieten
eine zahnahnliche Farbtiefe. Die Reflektionswir-
kung erleichtert die farbliche Adaptation der Res-
tauration zum Lateralzahn (Chaméleoneffekt).
Ausklinischer Sicht haben sich Kronen und Briicken
aufZr0,-Gerlsten bewdhrt. Mehrgliedrige Briicken
wiesen nach zehnjahriger Beobachtung kaum Ge-
ristfrakturen auf. Dadurch hat sich ZrO, zu einem
akzeptierten Werkstoff flr festsitzenden Zahn-
ersatz entwickelt. Entscheidend fiir die Werkstoff-
qualitatist, dass die in der ZrO,-Keramik verwende-
ten Stoffe einen hohen Reinheitsgrad bei homoge-
ner Kornverteilung (Abb. 1a-c) aufweisen, die Blocks
mehrdimensional verpresstsind und aufdenvorge-
sehenen CAD/CAM-Systemen verarbeitet werden,
da Parameter wie Vorschub, Drehgeschwindigkeit,
Sinterschrumpfungvon jeder Maschine andersum-
gesetzt werden. Deshalb ist flir Logistik und Verar-
beitung das Prinzip ,im System bleiben" eine sichere
Voraussetzung flr eine kontinuierliche Fertigungs-
qualitat.

In klinischen Studien fallt auf, dass die manuell ge-
schichteten Verblendungen auf den ZrQ,-Gerlisten
teilweise zu Abplatzungen (Chipping) neigen, zu-
mindesteingetreteninder Friihphase desklinischen
Einsatzesvon Zr0,. Grund fiir die Verblendfrakturen
waren anfanglich sicherlich ein nicht angepasstes
Design sowie die wenig abgestimmte Warmeaus-
dehnung (WAK) zwischen Geriist- und Verblend-
werkstoff. Ferner hatten sehr diinne Wandstarken
dazu geflihrt, dass die Verblendschichten 2 mm und
mehr mit wechselnden Zugspannung auslésenden
Schichtstarken aufgetragen wurden.Zwischenzeit-
lich wurde erkannt, dass eine Praparation des Kro-

nenstumpfs mit runden Ubergéngen, mit einem re-
duzierten Hocker-Fossa-Winkel am Kronenstumpf
und abgestltzten Kronenrdndern, eine hdocker-
unterstiitzende Gerlstgestaltung (Abb. 2), der Ver-
zicht auf mesiale und distale Okklusionskontakte,
vertikal extendierte Verbinder bei Briicken das Chip-
ping-Risiko wesentlich reduzieren. Wichtig er-
scheint auch in diesem Zusammenhang, dass das
okklusale Funktionskonzept den Bedingungen der
Keramik angepasst und eine suffiziente Front-Eck-
zahn-Fiihrung etabliert wird, um Schleifkontakte
bei exzentrischen Unterkieferbewegungen zu ver-
meiden. Risikominimierend im Laborbereich wirkt
auch, dass Gerustkorrekturen nuraufkleine Flachen
beschrankt bleiben, fiir die Gerlstbearbeitung nur
hochtourig arbeitende Feinstkorndiamanten in der
Laborturbine unter Wasserkiihlung zum Einsatz
kommen, Verblendstarken auf maximal 1,5 mm be-
schrankt bleiben sowie eine Verlangerung der Ab-
kiihlungsphase nachjedemSinterbrand zur Vermei-
dung von Strukturspannungen eingehalten wird.

Abb.2_ Das hockerunterstiitzende
Gerlst folgt der anatomisch reduzier-
ten Form und stabilisiert die Ver-
blendkeramik. Quelle: AG Keramik
Abb. 3_ Approximale Verblendfrak-
tur einer VMK-Briicke. Quelle: Behr

Abb. 4_ Hazardrate des Ereignisses
,Chipping“ auf 2-jahriger Basis fiir
metallkeramische Briicken (EM)
berechnet. Die Hazardrate betrug
z.B.im ersten Jahr 0,012, das be-
deutet, dass 1,2 Chipping-Félle auf
100 Personenjahre Beobachtungs-
zeitauftraten. Quelle: Behr
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Klinische Uberlebensraten von Kronen und Briicken mit Zr0,-Geriisten

Versorgung Liegedauer  Uberlebens- Kompli-  Observ. Autoren
(Jahre) rate (%) kation%  Einheiten  Publikationen
Briicke 3 gl. SZ 5 96,8 65 Eschbach, Kern
Briicke 3-5gl. 3 100 4 Chipp. 65 Tinschert
Briicke 3-5gl. 5 98,4 4 Chipp. 65 Tinschert
Briicke 3-5 gl. 10 67 57 Saxetal.
Briicke 3 gl. 5 100 35 Pospiech
Briicke 3 gl. 3 100 9Chipp. 21 Edelhoff
Briicke 3 gl. 3 90,5 21 Beuer
Briicke 3-4 gl. 4 94 12 Chipp. 99 Rodiger
Briicke 3-4 gl. 4 96 13 Chipp. 24 Wolfart
Briicke 3—4 gl., Cantilever 4 92 34 Wolfart
Briicke 4 gl. 3 100 22 Sturzenegger
Kronen, Briicken 3 98,5 68 Beuer
Briicke 3-6 gl. 3 90,5 10 Chipp. 21 Edelhoff
Briicke 4—7 gl. 2 96,6 3Chipp. 30 Schmitter

Quelle: AG Keramik. Aus , Vollkeramik auf einen Blick".

Abb.5

Abb. 5_ Klinische Uberlebensraten
von Kronen und Briicken mit Zr0,-

Gertisten.

Abb. 6_ Oberflachenzustand von
Zirkonoxid nach a) Sandstrahlen mit
35 pum Aluminiumoxidpulver;

b) Sandstrahlen mit 105 pm Alumini-
umoxidpulver; c) rotierender
Bearbeitung mit einem Diamanten
(150 pm). Quelle: Lohbauer
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Die Brenntemperatursollteder Anzahlder Einheiten
im Sinterofen angepasst werden.

Auch das intraorale Einschleifen der ZrO,-Restau-
ration kann Mikrorisse auslésen. Deshalb sollte die
eingeschliffene Versorgung nach der Einprobe
griindlich poliert und idealerweise nochmals gla-
siertwerden.Jiingere Studien zeigen, dass unter Be-
riicksichtigung dieser Bedingungen die Verblend-
frakturrate ZrO,-basierter Kronen und Briicken
deutlich gesunken ist und ein Niveau erreicht
hat, das auch den Zwischenféllen von VMK-Versor-
gungen entspricht. Lediglich implantatgetragene
Verblendkronen auf ZrQ,-Gerlisten scheinen ein
hoheres Chipping-Risiko zu haben. Die fehlende Ei-
genbeweglichkeit der Enossalpfeiler nach ossarer
Einheilung sowie fehlende Propriorezeptoren ver-
ursachen eine Verblendfrakturrate, die signifikant
uberjenervon Kronen auf natirlichen Zahnen liegt.

_Verblendschaden auf VMK und ZrO,

Bei der Analyse der klinischen Daten von Restaura-
tionen auf verblendeten Geriisten aus Zirkonium-

dioxid (Zr0Q,) fallt auf, dass die angegebenen Hiu-
figkeiten von Keramikschaden bzw. Chippings stark
schwanken. Prof. Dr. Michael Behr, Oberarzt an der
Poliklinik fir Zahnarztliche Prothetik der Universitat
Regensburg, prifte zum Thema ,Chipping bei
Metallkeramik und ZrO, - Analyse klinischer Daten”
die vorhandene Literatur zum Frakturverhalten von
keramischen Verblendungen auf Edelmetalllegie-
rungen und Oxidkeramik. Laut Behr l4sst sich der
landlaufige ,Generalverdacht”, dassVerblendungen
auf Zr0, eher zu Chippings neigen, nicht so einfach
nachweisen,under flihrteauch eigene Erfahrungen
in Regensburg, die auf 654 drei- und viergliedrigen
Briicken und 997 Einzelzahnkronen (aus EM) basie-
ren, ins Feld.

Das AusmaB der Verblendungsschéden lasst sich in
drei Kategorien einordnen:

a) die abgeplatzte Flache ist oberflachlich und lasst
sich auspolieren

b) der Substanzverlust Iasst sich mit Komposit repa-
rieren

¢) aufgrund des Schadens ist eine Erneuerung der
Restauration erforderlich (Abb. 3).

Diese Einteilung in Schadensklassen ist in vielen
Studien, die Chippings auf VMK oder Zr0, kontrol-
lierten, nicht vorgenommen worden. Die Literatur-
datenzum Frakturverhalten sind laut Behr teilweise
widerspruchlich; sie basieren meist auf geringen
Fallzahlen, die Beobachtungszeiten sind oft zu kurz,
Chipping und Gerlstfrakturen wurden nicht ge-
trennt ausgewiesen oder die Mittelwerte basieren
auf weit streuenden Abweichungsdaten (MW
9,3 Prozent, Chipping 0-30 Prozent). Auffallend ist,
dass es zur Uberlebensrate von metallkeramischen
Verblendungen nur wenig klinische Daten gibt.
Ferner unterscheiden viele VMK-Studien nicht zwi-
schen EM- und NEM-Geriisten. Zum Beispiel er-
rechneten Autoren aus dem wenig homogenen
Datenpool fir VMK auf Basis von 127 Féllen inner-
halb von vier Jahren eine Schadenshaufigkeit von
33 Prozent, bei ZrO,-Verblendungen schwankte der
Wert - basierend auf 596 Fallen - zwischen 23 und
51 Prozent. Fiir VMK-Bricken im Beobachtungs-
zeitraumvonzehn Jahren stellten Autoren folgende
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Abb. 7_Verbundzone zwischen
unbehandeltem Zr0, (Z) und
Verblendkeramik (V) im Durchlicht
(TEM). Sichtbar ist eine perfekte
Benetzung der Verblendkeramik und
eine intakte, tetragonale Kornstruktur
des Zr0,-Gefiiges. Quelle: Lohbauer
Ab. 8_ Verbundzone zwischen sand-
gestrahltem (105 ym) Zr0, (Z) und
Verblendkeramik (V) im Durchlicht.
Zu sehen ist eine deformierte,
teilweise monoklin umgewandelte
Mikrostruktur und eine hohe
Defektkonzentration (Pfeile) in der
Zr0,-0berflache. Die Benetzung der
Verblendkeramik ist weiterhin
perfekt. Quelle: Lohbauer

Abb. 9_ Darstellung teilweise
transformierter (t 2 m) Zr0,-Korner
im Durchlicht. Zu sehen sind

die kristallografisch-monoklinen
Verwerfungen innerhalb der tetrago-
nalen Zr0,-Kérner. Quelle: Lohbauer
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Chippinghdufigkeiten fest: Reichen-Graden 1989:
4,5Prozent-Népéankangas2002:5,9 Prozent - Wal-
ton 2003:5,0 Prozent-Behr2012:4,3 Prozent-Sai-
ler 2007 (Review fiinfJahre): 2,9 Prozent. Auf Titan-
geriisten (drei bis sechs Jahre Beobachtung) war die
Chippinghdufigkeit weitaus hoher: Walter 1999:
45,5 Prozent-Bockler 2010:30,4 Prozent; auf CoCr-
Geristen innerhalb drei bis sieben Jahren: Elisson
2007: 17,6 Prozent. Bei VMK-Kronen lag die Ver-
blendfrakturrate innerhalb von zehn Jahren niedri-
ger:Goodacre 2003: 3,0 Prozent - Reitemeier 2006:
1,0 Prozent - Behr 2012: 1,7 Prozent. In einer neue-
ren Untersuchung Uberpriifteder Referent 484 Brii-
cken mit drei Gliedern und 170 4-Glieder-Briicken
aus EM-Geristen, konventionell zementiert (96
Prozent) und adhasiv befestigt (vier Prozent) -
ebenso 997 VMK-Kronen. Nach fiinf Jahren lag die
Schadensquote fiir Briicken bei vier Prozent, nach
zehn Jahren bei ca. sechs Prozent.

Behr und Rosentritt restimierten, dass spezielle Ri-
sikofaktoren fiir Chippings auf VMK nicht ermittelt
werden konnten. Interessanterweise ereigneten
sich Verblendfrakturen am hdufigsten in den ersten
beiden Jahren in situ (Abb. 4). Dies weist laut Behr
aufFehlerbeiderHerstellung und Eingliederung der
Versorgungen hin;ein Problem, dasVMK-und ZrO,-
Restaurationen gemeinsam haben.

_Schwachstelle Verblendung?

In neueren Literaturlibersichten zur Langzeitbe-
wéhrung von verblendeten ZrO,-Restaurationen
fallt auf, dass die klinische Performance - gekenn-
zeichnet durch eine hohe Fraktursicherheit der Ge-
riste - durch Chippingsin derVerblendung belastet
wird (Abb. 5).Sicherlich wareninden 1990er-Jahren,
der Friihphase des Zr0,-Einsatzes in der Prothetik,
die Kenntnisse um die Behandlung des ZrQ, noch
nichtverbreitet.Ein nichtangepasstes Geriistdesign
sowie die wenig abgestimmte Warmeausdehnung
(WAK) zwischen Geriist- und Verblendwerkstoff
trugen dazu bei, dass Risiken fir die Verblendung
entstanden. Neue Studien zeigen, dass unter Be-

riicksichtigung neuer Verarbeitungsbedingungen
die Verblendfrakturrate ZrO,-getragener Kronen
und Briicken niedriger ausfallt. Allerdings scheint
laut Behr der Verarbeitungsspielraum fiir ZrO, ge-
ringer und dadurch die Fertigung von Zr0, und das
Aufbringen der aufbrennkeramischen Verblendung
sensibler und fehleranfalliger zu sein. Hier verzeiht
offenbar die konventionelle VMK-Technik in der
Praxis mehr. Die systematische Fehleranalyse in der
Literatur wird aber dadurch erschwert, dass klini-
sche Untersuchungen selten so wichtige Parameter
der ZrO,~Anwendung ausweisen wie z.B. Prapara-
tionsdesign, Prdparationstiefen, Wandstarken,
Konnektorengestaltung, Verblenddesign, Schicht-
starken, Sintertemperaturfiihrung, Procedere des
intraoralen Einschleifens, Kontaktpunktgestaltung,
Befestigungstechnik etc. Auch auf der Industrie-
seite der Keramikhersteller besteht noch keine Ei-
nigkeit, ob ein Regenerationsbrand (,Heilbrand”)
nach der zahntechnischen Geriistbearbeitung zu-
lassig, vorteilhaft oder abzulehnen sei. Dadurch
wird der Zahntechnik ein Handlungsspielraum
tberlassen - sicherlich mit Auswirkungen auf das
spatere Endergebnis.

_Haftverbund von
Zirkonoxid untersucht

Priv.-Doz. Dr.-Ing. Ulrich Lohbauer mit dem For-
scherteam Alexandra Grigore, Stefanie Spallek, Prof.
Anselm Petschelt, Dr. Benjamin Butz, Prof. Erdmann
Spiecker, Institut fir Biomaterialien & Center for
Nanoanalysis and Electron Microscopy der Univer-
sitatErlangen-NUrnbergsowie Zahnklinik fiir Zahn-
erhaltung und Parodontologie, Werkstoffwissen-
schaftliches Labor, Universitdt Erlangen, erhielten
den Forschungspreis der AG Keramik. Das Team
hatte mittels einer mikrostruktuellen Studie die
Grenzflache zwischen Zirkonoxid und Verblend-
keramik untersucht. Die ZrO,-Gerlstkeramik erhalt
durch die Sinterung nach subtraktiver Formgebung
eine hohe Festigkeit und Bruchzahigkeit. Das Prin-
zip der Zahigkeitssteigerung beruht auf einer mar-
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Abb. 10_ Anatomische,
verblendfreie ,Vollzirkon“-Briicke
nach Tauchfarbung und Sinterung,

mit VITA Akzent charakterisiert
und glasiert.
Quelle: AG Keramik/Wiedhahn
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tensitischnen Umwandlung von tetragonalen in
monokline Einzelkristallite. Klinische Studien zei-

gen, dass Frakturen innerhalb der Verblendkeramik
(Chippings) auftreten kénnen und somit ein Pro-
blem fiir vollkeramischen Zahnersatz aus ZrO, dar-
stellen. Die Ursachen der Chippings sind noch nicht
vollig geklart. ZrO,-Geriiste werden in der Praxis
noch vor der Verblendung oftmals verschiedenen
Oberflachenbehandlungen unterzogen, die Aus-
wirkungen auf den Verbund zur Verblendkeramik
haben konnen. Lohbauer et al. haben Oberflachen-
konditionierungsverfahren wie Sandstrahlen mit
unterschiedlichen KorngréBen (35/105 pum), rotie-
rende Bearbeitung mit Diamantschleifern (150 pm
Korn), thermischer Entspannungsbrand auf Zr0,-
Substraten (Y-TZP) angewandt und anschlieBend
die Verblendung aufgebrannt. Ziel war, die Mikro-
struktur an der Grenzflache zwischen ZrO, und Ver-
blendung zu analysieren und die morphologischen
Veranderungen in der ZrO,-Qberflache nach der
Verblendung zu beschreiben (Abb. 6-9).

Es wurde festgestellt, dass eine ansteigende Alumi-
niumoxid-KorngréBe (35pum vs. 105um) in der
Zr0,-Matrix sowie die rotierende Bearbeitung mit
Diamantinstrumenten (150 um Korn) einen zuneh-
menden Einfluss auf die Oberfldchenrauigkeit der
Oxidkeramik und auf die strukturelle Integritat des
oberflachennahen Zr0,-Gefliges hat. Der relative
monokline Gehalt vor und nach thermischer Be-
handlung wurde mittels Réntgenbeugung (XRD)
untersucht. Es wurde festgestellt, dass durch den
thermischen Verblendprozess eine Umkehrung der
martensitischen Transformation von monoklin
nach tetragonal stattfindet. Die Mikrostruktur
an der Grenzflache zur Verblendkeramik wurde
im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) an
Dinnschliff-Proben untersucht. Die mechanisch

vorbehandelten Proben zeigten dabei einen stark
deformierten Bereich von 1-3 umin der ZrO,-Ober-
flache. Der Verbund zur Verblendkeramik wurde da-
von nicht beeinflusst. Die Methode der Selected
Area Electron Diffraction (SAED) wurde angewandt,
um die Tiefe der Phasenumwandlung im Zr0, zu
beurteilen. Die Anwesenheit monokliner Phasen-
anteile im ZrO, wurde bis zu einer Tiefe von 4 um
unterhalb der Oberfliche gefunden. Nach Sand-
strahlung waren die Phasenanteile in 11-35pum
Tiefe nachweisbar, nach Diamantschleiferbearbei-
tung bis 9 um.

Die Studie zeigte zum ersten Mal mikrostrukturelle
Aufnahmen der Grenzflache zwischen Verblendung
und Zr0,. Der thermische Prozess der Verblendung
fiihrt zu einer Regeneration des Kristallgefliges im
Zr0,-Gerlst und damit zur Wiederherstellung der
zahen Materialeigenschaften. Mit korrekt verarbei-
teter ZrO,-Keramik kénnen laut Lohbauer et al. des-
halb auch geringere Wandstarken (bis 0,5 mm) und
filigrane Verbinderquerschnitte realisiert werden.

_Vollzirkon=Briicke -
Vorbild fiir Asthetik?

Kronen und Briicken aus semitransparentem Vollzir-
kon (ZrQ,), die vollanatomisch ausgefréast werden
und keine Verblendung bendtigen, haben trotz eini-
ger Bedenken wegen ihrer potenziellen Abrasivitat
aufdenAntagonistenEingangindie niedergelassene
Praxis gefunden. Nach optoelektronischer Intraoral-
abformung der Préparation ermdglicht die Software
ein Brickendesign mit einem ansprechenden okklu-
salen Relief und relativ diinnen Wandstérken.

Die Transparenz von ZrO, wird beeinflusst durch die
Porositat des Materials und durch den Anteil an
Aluminiumoxid (Al,O,) sowie dessen Verteilung in



derKeramikstruktur. Die Al,O,-Dotierungistverant-
wortlich fir die Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit
und beeinflusst damitdasklinische Langzeitverhal-
ten, bestimmt aber auch die Opazitdt des Werk-
stoffs. Betragt der Al,Q,-Anteil in der ZrQ,-Gerist-
keramik 0,5 Prozent (inCoris ZI, Sirona), liegt der An-
teil bei 0,005 Prozentin der semitransparenten Ver-
sion (inCorisTZI). Die Biegebruchfestigkeit liegt
jeweils bei 900 MPA (Megapascal). Ob und inwie-
weit sich das klinische Langzeitverhalten durch die
Absenkung des Al,O, verandert, daflr liegen noch
keine Studien vor. Behrkritisierte die herstellerseitig
genannten Mindestwandstérken fir Vollzirkon-
kronen (Fissur 1,5mm, Hocker 2,0 mm, zirkulére
Wand 1,0-1,5mm), die sich substanzverzehrend
auswirken und nach seiner Erfahrung unterschrit-
ten werden konnen. Der Vorteil, dass flr die geriist-
freie Krone kein Raum fir die Verblendung geschaf-
fen werden muss, ermdglicht eine minimale Prépa-
ration fir anteriore Wandstérken (0,3-0,5 mm, Lava
Plus/3M ESPE). Vollzirkon kennt kein Chipping und
istals Alternative zu Metall fir Bruxer und Knirscher
seitens der Hersteller freigegeben.

Die Verarbeitung von Vollzirkon erfordert nach dem
Ausfrasen der Restauration und als Vorbedingung
fur die Einfarbung ein Vortrocknen im Sinterofen -
ca.drei Minuten bei 80°C und 40 Minuten unter ei-
ner Rotlichtlampe. Das Tauchfarben mit kolorieren-
den Oxiden erfordert ca. 10-20 Minuten, z.B. fur die
Farben A1, A2, A3. Eine Verlangerung der Tauchzeit
verursacht dunklere Farben. Fiir die Kontrolle der
Zahnfarbe, auch an Nachbarzdhnen, haben sich di-
gitale Farbmesssysteme bewahrt (z.B. Easyshade,
VITA). Wichtig ist, dass beim Einfarben die Farbhel-
ligkeit exakt getroffen wird; sie vermittelt den ent-
scheidenden Farbeindruck. Kleine dsthetische Ein-
schrankungen zdhlen zum Toleranzbereich, deshalb
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eignen sich Vollzirkonrestaurationen zzt. nur fir
den Molarenbereich. Dennoch sollte die sichere
Farbwahl durch Versuche in der Praxis gelibt wer-
den. Zur Alterungsbestandigkeit der Tauchfarbung
liegen noch keine Daten vor.

Das Farbeliquid dringt nur mit geringer Tiefe in die
Zr0,-Oberflache ein. Dies ist fiir das intraorale Ein-
schleifen von Bedeutung, weil durch den Keramik-
abtrag ,Hellstellen” auftreten kénnen bzw. das
weil-opake Material sichtbar werden kann. Eine
mehrstufige Politur mit feinstkorndiamanthaltigen
Polierkérpern (z.B. Acurata, EVE, MDS) und eine Gla-
sur gewdhrleisten, dass das Zr0, eine glatte, hoch-
glanzende Oberflache erhalt (Abb. 10 und 11). Diese
Vergutung ist erforderlich, damit evtuell zuriickge-
bliebene Rauigkeiten keine Abrasion am Antagonis-
ten auslosen konnen. Vor der Eingliederung hatsich
die Reinigung des Kronenlumensvon phosphathal-
tigen Riickstanden bewdahrt (z.B. mit Ivoclean, Ivo-
clar). Hier empfiehlt sich, vor der definitiven Befes-
tigung eine Einprobe durchzufiihren. Falls ein Ein-
schleifen der Kauflache (nur mit Feinstkorndia-
mant) erforderlich war, muss griindlich nachpoliert
werden. Idealerweise sollte der Glanzbrand wieder-
holt werden, um die Oberflachen zu glatten._

Manfred Kern

Schriftfilhrung
Arbeitsgemeinschaft fiir Keramik
in der Zahnheilkunde

info@ag-keramik.de
www.ag-keramik.de

Abb. 11_Zr0,-Briicke eingegliedert.
Farbliche Unterschiede zur benach-
barten VMK-Briicke (Z&hne 33, 32)
sind kaum erkennbar.
Quelle: AG Keramik/Wiedhahn
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