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Roundtable-Diskussion

Eine Kompositfamilie
far alle (Patienten-)Falle

Direkte Kompositrestaurationen sind Routineversorgungen der téglichen Praxis. Sie kommen heute der
Forderung nach einer hochésthetischen und langlebigen Fiillung ebenso nach, wie sie minimalinvasive und
damit hartsubstanzschonende Auflagen erfiillen. Dass oftmals fiir hochésthetische Fiillungsanspriiche
allerdings viele Farben und sich in Opazitat und Transparenz unterscheidende Massen eines Komposits
bereitgehalten werden miissen, kommt dem Ruf nach Einfachheit und Schnelligkeit einer Versorgungs-
mdoglichkeit nicht wirklich entgegen. Auch die Materialeigenschaften eines Komposits kénnen die
Filllungstherapie je nach Indikationsbereich erschweren: Hohe Materialviskositdt kann urséchlich fiir
Blasenbildungen beim Stopfen sein, wiahrend FlieBfahigkeit und niedrige Viskositdt mit schlechteren
physikalischen bzw. mechanischen Eigenschaften einhergehen.

Dr. Ulrike OBwald-Dame/Bad Homburg

 Die Forschungs- und Entwicklungs-
bemiihungen der Dentalunternehmen
haben in den letzten Jahren u.a. genau an
dieser Thematik angesetzt, sodass immer
wieder neue und verbesserte Produkte auf
den Markt gebracht wurden. Ein Produkt
ist 2.B. G-anial Universal Flo von GC, das
laut Hersteller bei einfacher Farbauswahl
asthetisch gut reproduzierbare Ergeb-
nisse ermdglicht und als Flow-Material
mit einfachem Handling dennoch gute
mechanische Materialeigenschaften auf-
weist, die dem nicht flieRfahiger Kompo-
site entspricht. G-aenial Universal Flo ge-
hort zur Produktfamilie der G-anial-Kom-
posite, die daneben auch G-anial Anterior
und Posterior, G-anial Flo X (G-znial
Flo X ist seit Oktober 2014 als Nachfolger
des bekannten G-anial Floim Handelund
zeichnetsichnebendenbewéhrten Eigen-
schaften durch seine sehr gute Rontgen-
opazitdt aus) und G-anial Bond umfasst.
Mitdieser breiten Palette an Kompositma-
terialiensollendieindividuellen Anforde-
rungen an die unterschiedlichen Indika-
tionsbereiche in der direkten zahnfarbe-
nen Fiillungstherapie mit einer Produkt-
familie erfiillt werden. Dr. Dittmann und Dr. Baumgartner, die  Herstellers GC die Mdglichkeiten, die die

Im Rahmen eines Round Table disku-  Hochschul-Wissenschaftlerin Frau Prof.  Kompositfamilie G-anial ihrer Erfahrung
tierten die in der Praxis titigen Zahnérzte  Ilie und Frau Dr. Lavoix als Vertreterindes  nach bietet, auch hinsichtlich dergenann-
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*Eine Veranstaltungsteilnahme aus dem
Portfolio der OEMUS MEDIA AG

6. bis 10. Platz
**Amazon-Gutschein im Wert von 25 EUR
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Wie entsorgen Sie?

Welcher Entsorgungsdienstleister bietet seinen Kunden das beste Ge-
samtkonzept? Um diese fiir alle Zahnarztpraxen entscheidende Frage
beantworten zu kénnen, bittet das Wirtschaftsmagazin ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis gemeinsam mit dem Nachrichtenportal ZWP online
um lhre Mithilfe. Ab sofort werden deutsche Zahnarztpraxen aufge-
fordert, bei der Online-Umfrage zur Entsorgung der Praxisabfille teilzu-
nehmen. Angefangen bei der Abfrage der allgemeinen Auswahlkriterien
fir den Entsorger, Uber die Zufriedenheitswerte bzgl. des Entsorgungs-
programms bis hin zur Bewertung des Behaltersortiments konnen die
Teilnehmer uns ihre Meinung sagen.

Als Belohnung fiir das Beantworten des Fragebogens (5 Min.) winken
verschiedene Gewinne — vom iPad, iiber kostenlose Fortbildungsteil-
nahmen* bis hin zu Amazon-Gutscheinen**

Haftung und Entsorgung

Der sichere Umgang mit Praxisabfallen in der Zahnarztpraxis ist extrem
wichtig, da Praxisinhaber bis zur endglltigen Entsorgung ihrer Abfélle
haften. So gilt generell, dass der Inhaber alle fiir seine Praxis notwen-
digen MalRnahmen zur geregelten Abfallentsorgung in einem Hygiene-
plan festhélt, sein Personal regelmaRig schult und am besten einen
Mitarbeiter als verantwortlichen Ansprechpartner benennt. Dariber
hinaus sind die Nachweise der Entsorgung gut zu verwahren, um den
ordnungsgemafen Verbleib der Abfille gegebenenfalls belegen zu kon-
nen. Entsorgt werden missen Amalgam, Rontgenabfille und Spritzen-
abfalle sowie Chemikalien und Elektrogerate. Dabei sind in Deutschland
nur zwei gangige Entsorgungswege Ublich. Entweder der Praxisinhaber
nutzt das Ricknahmesystem seines Dentaldepots oder er hat sich
vertraglich direkt mit einem Entsorgungsbetrieb — moglichst in seiner
Ndhe — zusammengetan.

Den Fragebogen finden Sie unter:
www.formular.oemus.com/entsorgung

OEMUS MEDIA AG  Tel.: 0341 48474-0 www.oemus.com
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ten Punkte Handling, Asthetik und Materi-
aleigenschaften. Mit den Teilnehmern der
Veranstaltung sprach Dr. Ulrike ORwald-
Dame.

Frau Prof. Ilie, welche Anforderungen
stellen Sie an moderne Komposite?

Ilie:Umdie Anforderungenan moderne
Komposite zu definieren, istes wichtig, die
Griinde fiir das Scheitern einer Komposit-
restauration zu analysieren sowie klare
Zusammenhénge zwischen messbaren
physikalischen Eigenschaften der Materi-
alien und dem klinischen Verhalten zu
eruieren.Klinische Langzeitstudien (= 10+
Jahre) zeigen, dass Komposite exzellente
Restaurationsmaterialien fiir kleine bis
mittelgroRRe Defekte sind. Eswurden sogar
17- bzw. 22-Jahres-Studien publiziert, die

von 75- bzw. 64%igen Erfolgsraten be-
richten. Fiir das Scheitern einer Komposit-
restauration werden am haufigsten Se-
kundarkaries, Fraktur oder Verschleif}
genannt, Letzterer vermehrt bei Patienten
mit Bruxismus. In gréfieren Kavitaten wird
z.B. von Uberlebensraten von 73 % und
70 % nach elf Jahren berichtet. Allerdings
scheintdie Leistungin Prdmolaren besser
alsin Molaren zu sein. Fiir diese Restaura-
tionenwird die Frakturals Hauptgrund fiir
das Versagen angegeben. Gute mechani-
sche Eigenschaften eines Kompositmate-
rials scheinenfiirden Langzeiterfolgeiner
Restauration unabdingbar zu sein, be-
sonders im Seitenzahnbereich und fiir
grofle Restaurationen. Die wichtigsten
Anforderungen an Komposite als Restau-
rationsmaterialien sind folglich gute me-

~ Abb. 1: Versorgung einer Lasion am Zahnhals mit G-aenial Universal Flo. - Abb. 2: Applikation
des Restaurationsmaterials.

chanische Eigenschaften (inshesondere
ein hoher Elastizitdtsmodul), hohe Mono-
mer-Umsatzraten, eine geringe Schrumpf-
spannung und gute Asthetik. Dies sind je-
doch antagonistische Eigenschaften, die
ineinem Material zu einem Optimum aus-
balanciert werden miissen. Der Fokus
sollte fiir den Seitenzahnbereich und fiir
grofle Restaurationen auf die mechani-
schen Eigenschaften gelegt werden; fiir
den Frontzahnbereich kann die Asthetik
eine markantere Rolle spielen. Es soll je-
doch nicht auer Acht gelassen werden,
dass gute Materialeigenschaften und
Langzeiterfolg nur bei einer adaquaten
Polymerisation der Komposite mdglich
sind.

Welche Eigenschaften eines Kompo-
sits sind fiir Sie als Praktiker besonders
wichtig?

Baumgartner: Natiirlich spielen auch
fiiruns Praktiker die mechanischen Eigen-
schaften eine wichtige Rolle. In der Praxis
muss ein Material dabei aber gute Verar-
beitungseigenschaften aufweisen, d. h.es
darf beispielsweise nicht am Einbring-
instrument verkleben, es muss gut in die
Kavitat applizierbar sein, optimale Aus-
hartung und Polierbarkeit miissen eben-
so gewdhrleistet sein wie die dsthetisch
beste Farbgebung.

Dittmann: Unter asthetischen Gesichts-
punkten lege ich besonderen Wert auf
die Farbschichtungsmaglichkeiten durch
unterschiedliche Opazitaten und Trans-
luzenzen und auf den Farbbestand des
Materials in vivo. Wir schichten grundsatz-
lich mehrfarbig.

Werden lhre genannten Anforderun-
gen auf dem Markt erfiillt?

Ilie: Wenn genau differenziert wird,
welches Material in welcher Situation
eingesetzt wird, werden diese Anforde-
rungen zum grofiten Teil erfiillt. Die ds-
thetischen Anforderungen an ein Res-
taurationsmaterial wurden in modernen
Kompositen durch die Minimierung der
PartikelgrofRe durchaus erreicht. Aus
Sicht der mechanischen Stabilitét jedoch
muss beriicksichtigt werden, dass die
Verkleinerung der Partikel sich meist
negativ auf die mechanischen Eigen-
schaften auswirkte. Moderne Komposite
sind somit im Vergleich zu Materialien,
die in den 1970er- und 1980er-Jahren
eingesetzt wurden, deutlich schwécher
und weniger frakturresistent. Als ausrei-
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So nehmen Sie
jede Hurde:

Ihr Depot kiimmert sich um Ihre
Anliegen! Und zwar durch...

Einkaufshelfer
+ Lieferung von Material und Einrichtung
+ Ausstellungsrdume

Technischen Service
* Technische Planung
+ Installation
* Reparaturen
* Gerdtewartung
- Anwenderschulung
« Technische Priifungen
- Leihgerdteservice

Einrichtungsplanung
* Innenarchitektur
* Raumaufteilung, Organisation
+ Detailplanung Elektrik, Sanitdrinstallation, IT

Beratung
- Existenzgriindung
- Standortsuche
* Umzug
* Modernisierung
* Finanzierung
+ Coaching

Medizinprodukte-Berater
- sichern optimierte Produktkenntnisse
- Beschaffung und Weitergabe Produktinformationen

Individuelle Fachberatung vor Ort
Praxisschatzung
Kenntnisse behordlicher Verordnungen und Normen

Digitale Systeme (Hardware, Software,
Netzwerktechnik)

Bundesverband Dentalhandel e.V.
Burgmauer 68 e 50667 Kdln

Tel.: 0221-2409342 e Fax: 0221-2408670
B v D info @bvdental.de

Bundesverband Dentalhandel e\ www.bvdental.de
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chend fiir das Einsetzen eines Komposits
im kaudruckbelasteten Bereich wird laut
IS0 4049 eine Biegefestigkeit = 80 MPa
angestrebt. Diese Anforderung wird von
vielen Materialien erfiillt, sogarvon eini-
gen Flowable Kompositen, was berech-
tigte Kritik an der oben benannten Norm
hervorruft. Deshalb muss hier vielmehr
der Elastizitaitsmodul beriicksichtigt und
eine minimale Grenze dafiir definiert
werden. Auch ist eine klare Differenzie-
rung zwischen ,Anterior”- und ,Poste-
rior“-Kompositen notwendig, da ein Uni-
versalkomposit nichtalle Anforderungen
erfiillen kann.

Dittmann: Bei den bisher verfiigharen
Kompositen habe ich vermisst, dass ein
Produktalle von mirgewiinschten Eigen-

schaften hinsichtlich einer guten Verar-
beitbarkeit —also keine Klebrigkeit, gute
Modellierbarkeit, Standfestigkeit, ent-
sprechendes Lichtverhalten wahrend der
Verarbeitung und gute Polierbarkeit—in
sichvereint.

G-znial Universal Flo soll als hoch-
viskoses, flie3fahiges Mikrofeinhybrid-
Komposit die Stabilitat eines Universal-
komposits mit der Flie3fahigkeit eines
Flowables vereinen. Wie funktioniert
das materialtechnisch und welche Aus-
wirkungen hatdas auf die mechanischen
und physikalischen Eigenschaften des
Materials?

Ilie: G-znial Universal Flo weistin der
Tat besondere mechanische Eigenschaf-

~ Abb. 3: Zustand nach Auftragen von G-aenial Universal Flo. = Abb. 4: Die fertige Versorgung
des Zahnhalses.

ten innerhalb der GC Komposite auf: Die
Drei-Punkt-Biegefestigkeit (154,9 MPa)
ist signifikant hoher im Vergleich zu
allen anderen Kompositen der Firma GC,
die wir bislang evaluiert haben (Kalore,
G-anial Anterior SE, G-a&nial Anterior
AE, G-anial Anterior |E, Gradia Direct
Anterior, Gradia DirectX). Viele Flowable
Komposite zeigen hohe Biegefestigkei-
ten, da sie sehr flexibel sind, jedoch
gleichzeitig auch einen geringeren Elas-
tizitdtsmodul, bedingt durch den gerin-
gen anorganischen Fiillkdrperanteil.
Dies ist bei G-anial Universal Flo nicht
der Fall, da hierfiir der E-Modul (5,2 GPa)
signifikantgleich mitKalore (Nanohybrid
Komposit, GC, 5,0 GPa) zu setzen ist und
beide Materialien einen signifikant ho-
heren E-Modul als die restlichen oben
erwahnten Materialien (3,4 bis 3,9 GPa)
aufweisen. Ahnliche Tendenzen sind
auch fiir die mikromechanischen Eigen-
schaften—Indentierungsmodul, Vickers-
harte und Kriechen — zu erkennen, was
Riickschliisse auf eine &hnlich gute
Stabilitat der beiden zuletzt erwdhnten
Materialien erlaubt.

Abgesehen von den mechanischen Ei-
genschaften ist jedoch das Fliefiverhalten
einer unpolymerisierten Kompositpaste
fiirdie Formgebungund Verarbeitung von
grofter Bedeutung. Eswird zumeinenvon
der Temperatur beeinflusst, zum anderen
von stofflichen GroRen (Konzentration,
Form, Grofle und GroRenverteilung der
Fillkorper, organische Matrix, Wechsel-
wirkungen zwischen den Partikeln und
Wechselwirkungen zwischen den Parti-
keln und der organischen Matrix). Die
FlieRfahigkeit wird meist durch die Re-
duktion der Fiillkérper verbessert, was
sich aber auch negativ auf die mechani-
schen Eigenschaften auswirkt. Im Allge-
meinen sind Komposite thixotrope Mate-
rialien, also Materialien, die unter mecha-
nischer Beanspruchung diinnfliissiger
werden, um nach beendigter Beanspru-
chung in der Ausgangsviskositat zuriick-
zukehren. Das Phdanomen dahinter beruht
auf Verdnderungen der Struktur der
Monomerpaste unter Krafteinwirkung,
sodass kleinere Wechselwirkungen zwi-
schen den Partikeln auftreten, die sich
nach der Einwirkung der Scherkraft mehr
oder weniger schnell zuriickbilden. Gute
mechanische Eigenschaften bei guten
FlieReigenschaften in einem Material zu
erreichen sind das Ziel in der Herstellung
eines Flowable Komposits.
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Dr. Britta Dittmann studierte Zahnmedizin an der LMU Miinchen und ist seit 2005 niedergelas-
sen in Mering. Ihre Tétigkeitschwerpunkte sind die Pravention, konservierende und prothetische
Behandlung, Endodontie und Kinderzahnheilkunde. G-anial verwendet sie seit knapp anderthalb

Dr. Sven Baumgartner ist nach seinem Zahnmedizinstudium in KéIn seit 2001 dort auch nieder-
gelassen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Implantologie und der Asthetischen Zahnheil-
kunde. Seit drei Jahren kommt G-enial in seiner Praxis zum Einsatz. Er ist Mitglied in der DGZMK,
der DGI sowie der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW).

Prof. Dr. Nicoleta llie ist seit 1999 an der Poliklinik fiir Zahnerhaltung und Parodontologie der
Universitat Miinchen tétig. 2014 wurde sie zur apl. Professorin an der Medizinischen Fakultét
ernannt. Ihre Aushbildungsstationen umfassen ein Studium der Technischen Chemie in Ruménien
sowie der Werkstoffwissenschaften in Erlangen/Niirnberg.

Dr. Laetitia Lavoix ist seit 2001 als Zahnarztin in Frankreich tatig und absolvierte 2003 ihren
Master in Strategy and Management of International Business. Seit 2004 arbeitet sie fiir
GC EUROPE als Produktmanagerin und Beraterin.

Lost G-anial Universal Flo die Pro-
bleme herkémmlicher flieR}fdhiger Ma-
terialien, denn schlieBlich weist ein
Flow-Komposit hohere Schrumpfung als
ein konventionelles Komposit auf?

Ilie: Der volumetrische Schrumpf wah-
rend der Polymerisation ist vom Mono-
mergehalt, der Dichte der funktionellen
Gruppen, die in der Polymerisation ein-
gebunden sind, und Gréfie der Monomere
abhangig. Somit ist der volumetrische
SchrumpfinflieRfahigen Materialien, ver-
glichen mithochgefiillten Hybrid-Kompo-
siten, sicherlich groRer. Jedoch ist diese Art
von Schrumpfung von geringer klinischer
Bedeutung. Wichtigistdie Schrumpfungs-
kraft/Spannung, die an den Kavitaten-
wandenwahrend der Polymerisation ent-
steht. Dieseistvon einer weiteren Kompo-
nente abhangig, und zwar vom Elastizi-
tatsmodul des Materials. Je hoher der
Elastizitatsmodul (oft gleichzusetzen mit
einem hohen anorganischen Fiillkorper-
anteil), desto groRer die Schrumpfspan-
nung. Neben den Fiillkérpern spielt aber
auch die organische Matrix diesbeziiglich
eine wichtige Rolle. Neue Monomere mit
hohem Molekulargewicht und geringerer
Dichte der funktionellen Gruppen, wie
das DuPont Monomer in Kalore (GC), die
Dimersaure-Dimethacrylatderivate in
N’Durance (Septodont), das Tricyclo-De-
can-Urethane (TCD-Urethan) Monomerin
VenusDiamond (Heraeus Kulzer) oderdas
Urethane-Dimethacrylate-Derivat mit in-
tegriertem Modulatorin SDR (DENTSPLY)

helfen, die Schrumpfspannung zu redu-
zieren. Eine geringere Polymerisations-
rate und die Artder Belichtung (Soft-Start)
kdnnen dessen ungeachtet auch zur Re-
duktion der Schrumpfspannung beitragen.

Frau Prof. Ilie, macht fiir Sie aus werk-
stoffkundlicher Sicht eine Kompositfami-
lie fiir alle Patientenfille Sinn? Welche
Vorteile bringt das aus lhrer Sicht dem
Praktiker?

Ilie: Die Nutzung einer Kompositfamilie
macht in meinen Augen Sinn, da die Unter-
schiede in der chemischen Zusammenset-
zungder Materialien einer Familiengruppe
meist gering sind. Materialien, die che-
misch dhnlich aufgebaut sind, sich aber in
der Konsistenz/Viskositdt unterscheiden,
werden im Restaurationsprozess haufig
gebraucht. Es konnte zwar bislangin vielen
Studien bewiesen werden, dassauch Mate-
rialien von unterschiedlichen Herstellern
mit gréferen Variationen in der chemi-
schen Zusammensetzung der Monomer-
matrix miteinander kompatibel sind, den-
noch bleibt immer eine gewisse Unsicher-
heitvorhanden,ob diesauch in jeder Mate-
rialkombination stimmen wiirde.

Baumgartner:Als Praktikerliegtfiirmich
der Vorteil, ein Material in verschiedenen
Ausfiihrungen fiir fast alle Indikationen
und Patientengruppen zubevorraten,inder
vereinfachten Handhabung bzw. Vorberei-
tung der Behandlung durch die Assistenz.
Auch die vereinfachte Lagerhaltung und
Bestellung von fehlendem Material spricht

fiir eine Produktfamilie. Es gibt mir Sicher-
heit, dass alle Produkte gut aufeinander
abgestimmt und gut miteinander kombi-
nierbarsind.

Dittmann:Auchich begriite daseinfache
Handling der Produkte aus dieser Kompo-
sitfamilie. Allerdings mussich Ihnenin Sa-
chen Logistik widersprechen. Mich person-
lich stort es, dass GC fiir G-zenial Universal
Flo andere Spritzenaufsatze als die ande-
ren Firmen verwendet, denn ich bevorrate
nicht nur Produkte eines Herstellers und
erschwere mir auf diese Weise die Logistik,
bzw. die Praxiskosten werden so negativ
beeinflusst.

Frau Dr. Lavoix, neben den Herausfor-
derungen der modernen Zahnmedizin,
asthetisch anspruchsvollen und minimal-
invasiven Restaurationen gerecht zu wer-
den, beeinflussen nicht auch die betriebs-
wirtschaftlichen Aspekte einer Zahn-
arztpraxis Ihre Produktentwicklung —und
geht dies nicht zulasten der Qualit&t?

Lavoix: Natiirlich fiihlen wir uns ver-
pflichtet, Produkte zu entwickeln, die so-
wohl die Erwartungen der Patienten als
auch der Zahnarzte erfiillen, und das hin-
sichtlich Asthetik wie auch Erhaltder Zahn-
struktur. Gleichzeitig tragt unsere Produkt-
entwicklung den finanziellen Beschran-
kungen, die in direktem Zusammenhang
mit den betriebswirtschaftlichen Aspekten
einer Zahnarztpraxis stehen, Rechnung.
Das bedeutet u.a, dass die Zeit, die dem
Zahnarzt fiir eine Fiillung zur Verfiigung
steht, begrenzt ist, und GC aus diesem
Grund bestrebtist, Produkte zu entwickeln,
die einfach, schnell und zuverldssig an-
zuwenden sind, um das beste Resultat in
der limitierten Zeit zu erreichen. Dies steht
nicht im Widerspruch zu unseren Quali-
tatsanspriichen, wie Sie an der G-znial
Produktfamilie sehen konnen, die erfolg-
reich genau diesem Ansatz folgt und
deren Qualitdt mit den Praxisanforder-
ungen einhergeht.
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